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 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej w ramach prac związanych z 
remontem elewacji Remont elewacji budynku użyteczności publicznej na działce nr.9 obr.228 
         przy ul. Rynek 9   33-200 Tarnów wraz z za gospodarowaniem terenu. 
 
 
 
1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST  
 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzania z betonu metodą wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 

 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Materiały do wykonania nawierzchni z kostki be tonowej brukowej  
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej brukowej, według zasad 
niniejszej ST, są: 
- betonowa kostka brukowa, 
- piasek na podsypkę, 
- woda, 
- kruszywo łamane. 
 
2.3. Betonowa kostka brukowa  
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2.3.1. Aprobata techniczna   
U yta przez Wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać 
deklarację zgodności z normami PN-EN i oznaczenie CE wydane przez producenta, tj. wyrobów 
wprowadzonych do obrotu na wspólnym rynku europejskim, lub aprobatę techniczną IBDiM lub ITB do 
czasu jej ważności w zakresie: 
wyglądu zewnętrznego, 
- kształtu wymiarów, 
- wytrzymałości na ściskanie 
- nasiąkliwości, 
- odporności na działanie mrozu, 
- ścieralności. 
 
Wydany atest powinien określać zgodność wymienionych wy ej cech technicznych z wymaganiami 
podanym w normach: PN-EN 206-1:2003, PN-EN 14157:2005. 
 
2.3.2. Wygląd zewn ętrzny   
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa szorstka 
,Wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 
 

 
                                                      
krawędzie kostek równe i proste. 80 
mm
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2.3.3. Kształt i wymiary kostki brukowej   
Do wykonania nawierzchni będzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubości 80mm. 
 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 

 
2.3.4. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek bruk owych   
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykochemiczne określone w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych  
 

     

 Lp.  Cechy  Warto ść  
     

  Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej:   
 1 a) średnia z sześciu kostek 60  
  b) najmniejsza pojedyńczej kostki 50  
 2 Nasiąkliwość wodą wg PN-EN 206-1:2003, w procentach, co najwy ej 5   

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-88/B-06250 
   a) pęknięcia próbki  brak  
   b) strata masy, w procentach, co najwy ej 5  
   c)  obni enie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości    
   próbek niezamrażanych, w procentach, co najwyżej  20  
 4    Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm, co najwy ej 4  
       

 
2.4. Piasek  
 
Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043:2004. 
 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620:2004. 
 
2.5. Kruszywo  
 
Kruszywo łamane na podbudowę powinno spełniać wymagania wg normy 
 
2.6. Woda  
 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł nie zaakceptowanych przez In yniera i powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-32250. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki  
 
Roboty będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Do zagęszczenia nawierzchni z kostki brukowej 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
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4.2.1. Transport betonowych kostek brukowych   
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej kostki przewo one są na 
stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
 
Kostki betonowe mo na równie przewozić samochodami na paletach transportowych producenta. 
 
4.2.2. Transport pozostałych materiałów   
Transport kruszywa . Transport krawężników – 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania robót  
 
5.2.1. Wykonanie podsypki   
Na przygotowanej podbudowie ułożyć podsypkę cementowo-piaskową. Grubość podsypki po 
zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 5 cm±1 cm. 
 
Podsypka powinna być zwil ona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Zagęszczenie podsypki powinno 
być tak wykonane, aby nie było widocznych śladów urządzenia zagęszczającego. 
 
5.2.2. Podbudowa   
Warstwę podbudowy pod nawierzchnią z betonowych kostek brukowych stanowi podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm o grubości:  
- 15 cm dla Drogi Dojazdowej  
- 15 cm dla chodnika  
Warstwę podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie nale y wykonać wg ST 
D.04.04.02. 

 
5.2.3. Wykonanie obramowania   
Wykonanie obramowania z krawężników betonowych uło onych na ławie betonowej dla Drogi 
Dojazdowej powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w „Krawężniki betonowe”. Wykonanie 
obramowania z obrzeży betonowych dla chodnika powinno być zgodne z wymaganiami określonymi w 
ST D.08.03.01 „Obrze a betonowe”. 

 
5.2.4. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej   
Kostkę układa się na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposób, aby szczeliny miedzy kostkami 
wynosiły 2  3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wy ej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
 
Po ułożeniu kostki szczeliny nale y wypełnić piaskiem (lub innym materiałem zaaprobowanym przez I 
żyniera) a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub 
mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. 
 
Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z 
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nale y 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.3.1 niniejszej ST. 
 
Niezależnie od posiadanego atestu Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. 
 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt. 2.3.2  2.3.4. i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
6.3. Badania w czasie robót  
 
6.3.1. Sprawdzenie podło a i podbudowy   
Sprawdzenie podło a i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i 
odpowiednimi ST. 
 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki   
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłu nych polega 
na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt 5.2.5. niniejszej ST. 
 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni   
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.2.6. 
niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
 
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni  
 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone są łatą lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 
Ró nice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanej niwelety nie powinny 
przekraczać ± 1 cm. 
 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej ni ± 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0 cm. 
 
 
6.5. Częstotliwo ść pomiarów  
 
Częstotliwość pomiarów cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna wynosić 
nie rzadziej ni 2 razy na 50 m

2
 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub 

przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci In ynier. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
7.2. Jednostka obmiarowa  
 
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni: 

- z kostki grub. 80 mm, 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega wykonanie podsypki. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści  
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
 
Cena 1 m

2
 wykonania nawierzchni obejmuje: 

- wytyczenie i prace pomiarowe, 
- przygotowanie robót, 
- zakup i dostarczenie potrzebnych materiałów na miejsce wbudowania, 
- zakup materiałów i przygotowanie podbudowy o grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, 
- rozścielenie i zagęszczenie podsypki cementowo-piaskowej na przygotowanej podbudowie, 
- ułożenie i ubicie kostki,  
- wypełnienie spoin, 
- pielęgnacja nawierzchni, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
- uporządkowanie terenu. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy  
 
PN-EN 14157:2005 
PN-B-06050:1999 
PN-EN 206-
1:2003/A1:2005 
PN-EN 197-1:2002 
 
PN EN 1008:2004 
 
 
DIN 18501 
PN-EN 13043:2004 
 
 
BN-80/6775-03/01 
 
BN-80/6775-03/02 
 
BN-68/8931-04 

 
Kamień naturalny. Oznaczenie odporności na ścieranie. 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku  
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji. 
Kostka brukowa z betonu (German Standard)  
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu.  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania  
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów 
i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

 
10.2. Inne dokumenty  
 
Nie występują. 
 
 
 
 
 
 


